EUndUS?.ek. Kultury YOG GMINA MIASTA Unia Europejska Rt
uropejskie \ Europejski Fundusz &
Infrastruktura i Srodowisko . TORUN Rozwoju Regionalnego fiS. Zof

REKONSTRUKCIJA | KONSERWACJA WSCHODNIEGO | POLUDNIOWEGO COKOtU BUDYNKU
Zakres prac i technologia:

e uzyskanie pozytywnej opinii Biura Torunskiego Centrum Miasta oraz zgody Miejskiego
Zarzadu Drog w Toruniu na zajecie pasa drogowego, ewentualnie innych niezbednych zgéd;

e demontazi po zakonczeniu prac ponowny montaz kostki brukowej, stanowigcej nawierzchnie
Rynku Nowomiejskiego (dziatka 136 nalezgca do Gminy Miasta Torun) celem wykonania
ponizej poziomu terenu warstwy wyréwnawczej na skutych w licu cegtach, zgodnie z warunki
odtworzenia nawierzchni Rynku Nowomiejskiego na szerokosci $ciany tylnej o dt. 16,30 m;

e skucie wspotczesnego tynku cementowego z catej powierzchni cokotu (obmiar: 40.24m +
16.30 m x 1.10m);

e reczne rozebranie muru z cegly o grub. % cegly na zaprawie cementowej;

e wyrédwnanie powierzchni Scian przez skucie nieréwnosci na gtebokos¢ 4 cm w murach z cegty;

e wykucie strzepi do przewigzania nowej warstwy zewnetrznej cokotu w ptaszczyznie $cian na
gtebokos¢ % cegty (3 wykucia na kazdy mb.);

e odgrzybianie cokotu metodg oprysku;

e wykonanie zbrojonego fundamentu pod murowanie nowego lica cokotu;

e przymurowanie do scianek, o gr. przymurowania % cegty - z cegty odpowiadajacej wymiarem
zastosowanej w juz zrekonstruowanym zachodnim cokole budynku (27-28 cm x 12-13 cm x 7-
7,5 cm) zaprawa wapienng zatrzymujaca wode;

e uzupetnienie rolek pochytych ksztattkami zgodnymi z juz zastosowanymi przy cokole
zachodnim budynku — ksztaft i wymiar elementu zatgczony ponizZej;

e spoinowanie muréw;

e scalenie kolorystyczne - malowanie laserunkowe, patynowanie spoin;

e hydrofobizacja powierzchniowa cegty;

e transport i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki.
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Rys. 1. Schemat lokalizacji prac zwigzanych z omawianym zadaniem
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Fot. 1. Stan obecny wschodniego cokotu budynku (kwiecier 2021)

Fot. 2. Stan obecny wschodniego cokotu budynku (kwieciern 2021)



Fot. 3. Cokét zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) — stan po skuciu wspotczesnego tynku, wykuciach
cegiet zgodnie z opisem technologicznym oraz wyréwnaniu powierzchni. Materiat referencyjny do obecnie planowanych
prac przy cokole wschodnim i potudniowym.

Fot. 4. Cokot zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) — stan w trakcie prac murarskich. Materiat
referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i potudniowym.



Fot. 5. Cokét zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) — stan w trakcie prac murarskich. Materiat
referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i potudniowym.

Fot. 6. Cokdt zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) — stan w trakcie prac murarskich. Materiat
referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i potudniowym.



Fot. 7. Cokét zachodni budynku w trakcie prac rekonstrukcyjnych (2011) — uzupetnianie rolek pochytych. Materiat
referencyjny do obecnie planowanych prac przy cokole wschodnim i potudniowym.

Fot. 8. Cokot zachodni budynku po przeprowadzeniu prac rekonstrukcyjnych (2011) . Materiat referencyjny do obecnie
planowanych prac przy cokole wschodnim i potudniowym.



50 mm

Ksztatt i rozmiar ksztattki — do wykonania rolki pochytej

195 mm

grubos¢: 6 cm



